
 

 
 
 

检 测 报 告 

报告编号：DC24031407X1 

 
第 1 页 共 2 页 

                                                                                            防伪扫码查询 
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客户信息 

(委托人确认) 

-委托单位  ：晋江伟丰吴服饰有限公司

-委托单位地址 ：--- 

样品信息 

(委托人确认) 

-款号 ：23W8334 

-样品状态 ：未见明显异常 

-标称绒子含量 ：90% 

-标称羽绒种类 ：白鸭绒 

样品描述 - [A]一件机织羽绒服 

检验类型 委托检测 受理日期 2024-08-21 

检测日期 2024-08-22 至 2024-08-24 签发日期 2024-08-24 

判定依据 - GB/T 14272-2021 《羽绒服装》 合格品 

样品呈现    

 

 检验专用章 

 

批准 
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检测项目 单位 技术要求 检测结果 判定 检测方法(参数说明) 

羽绒成分分析 绒子含量 % 90  85.0 合格 GB/T 10288-2016 

5.1 绒子含量允许偏差 % ≥-5.0  -5.0 

绒丝+羽丝 % ≤10.0  8.2 

水禽羽毛 % ---  6.3 

水禽损伤毛 % ---  0.0 

陆禽毛 % ≤1.0  0.0 

长毛片 % ---  0.0 

大毛片 % ---  0.0 

异色毛绒 % ≤1.0  0.0 

杂质 % ≤1.0  0.5 
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声明： 
      客户信息、样品信息由委托人提供并确认。 
      检测结果仅对所检样品负责。 
      检测报告不得部分复制。 
      报告复印件未加盖“检验专用章”无效。 
      报告涂改无效。 
      本报告具有防伪二维码，可通过其查询报告的真实性。 
      除非委托人要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 
      若对结果有异议，请在收到结果之日起十五日内向本公司提出。 


