
润滑油来样报告
来样日期：2023年5月29日 来样单位：邯郸邯犇贸易有限公司编号：153

油样名称：5W20 汽车机油 油样类别：内燃机油 数量：1000ML

油样品牌：壳牌 送样人：

备注ACEA A3/B4 批号：11343402D13305JUN19

检测项目及数据

序号 检验项目名称 检测标准 指标要求 检测结果

1 运动粘度40°C（m㎡/s)
GB/T 265

ASTM D 445
———— 49m㎡/s

2 运动粘度100°C（m㎡/s)
GB/T265

ASTM D 445
———— 8.6m㎡/s

3 粘度指数不少于
GB/T 1996

ASTM D 2270
———— 160

4 闪点（开口）（°C）不少于
GB/T 267
ASTM D 92

———— 234

5 倾点（°C）不大于
GB/T 3535

ASTM D 97
————  -51°C

检验结论：
经检测，送样的上述理化指标均符合：       5W20      标准：GB 11121-2006 的要求。


