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证书编号（CERTFICALE NO.）La11-02-067

合同号：(Contract No.):20250215595-KD 

定 货 单 位 ( CUSTOMER )：

交货状态（DELIVERY STATE）：无缝钢管（Seamless Pipe）

XIWANG NEW DISTRICT, CANGZHOU CITY, HEBEI PROVINCE, CHIN
执行标准(Standard)：ASTM A53/A53M

A

序号

Item no.

批号

BATCH NO.

材质

MATERIAL

规格

SIZE

数量

QUANTITY 水压试验

Mpa

表面质量

SURFACEQUALITY
弯曲试验压扁试验

直径（mm） 壁厚（mm） 支数 长度 重量

DIAMETER THICKNESS PIECES LENGTH WEIGHT

1 A53-546624 B 不定168.3 7.11 40 尺 合8.579 格 合格 合格

--- - -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

化学成分（%） CHEMICAL COMPOSITION

性能测试结果 RESULTS OF PROPERTY TEST

抗拉强度

RM（Mpa）

TENSILE

STRENGTH

屈服强度

（Mpa）

YIELD STRENGTH

伸长率

ELONQATION
备注

名称 C MSi n P S Ni Cr Cu V Al V Nb

熔炼分析（ANALYSIS） 0.000.20 0.16 0.97 6 0.005 0.0.18 2 -0.21 - -- -- --

-

475 324 26

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-说明：1、本产品只保证在标准 ASTM A53 规定条件下使用；（签章生效）

The products are only be guaranteed for using under such circumstances as stipulated in ASTMA53 standard.
2、运输装卸中造成的产品缺陷或改变钢管形状不予保证。

The broken/shortage/out of shape of the products in the process of transportation,loading and discharging is not assured.


